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MICROESFERAS DE VIDRIO

Certificacion CESMEC segun Manual de Carreteras Chile Volumen 5y 8

La certificacion efectuada por CESMEC sobre los Productos garantiza que éste cumple Unica y
sefalados en las siguientes especificaciones:

exclusivamente con los requisitos

GRANULOMETRIA

20 850 micras 98 - 100 % Cumple
30 600 micras 75 - 95 % micras Cumple
50 300 micras 9 - 35 % micras Cumple
k 140 106 micras 0 - 5 % micras Cumple /

Esfericidad N

Microesferas
Defectuosas

Especificacion

Observaciones

Otros Requisitos

Especificacion Norma

@nmicosz Solucion1 N de CaCI2

indice de Refraccion 21,60 Cumple
Resistencia a los Agentes
Quimicos: Agua <10mlde HCIO,1 N Cumple
Resistencia a los Agentes No debe tener defectos Cumple
Quimicos: Acidos después de tratadas P
Resistencia a los Agentes No debe tener defectos

después de tratadas

Cumple /

O

SOVITEC

OFICINAS Y PLANTA INDUSTRIAL:



